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大同特殊鋼技報「電気製鋼」時効硬化型プラスチック金型用鋼について

高硬度・高鏡面プラスチック金型用鋼

「PD613」（No. SD2301）

新しいプラスチック金型用鋼「NAK80」

「PD555」（No. SD2302）

高耐食プラスチック金型用鋼「STAR シリーズ」

（No. SD2303）

1C-1Si-8Cr-2Mo 系冷間工具鋼の高温焼戻し硬さ

と 2 次硬化挙動について

1C-1Si-8Cr-2Mo 鋼の靱性に及ぼす残留オーステ

ナイトの影響

1C-8Cr 系高温焼戻し冷間工具鋼の経時寸法変化

におよぼす残留オーステナイト安定化の影響
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